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Séance 8

Plasticité en petites transformations
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Séance 11: Examen final

Programme indicatif
Séance 7: Comportement des alliages métalliques: élastoplasticité

Séance 8: Elastoplasticité en petites transformations

Etude de cas de calcul de structures en élastoplasticité en petites transformations

Séance 9: Elastoplasticité en grandes transformations

Etude de cas de calcul de structures en élastoplasticité en grandes transformations

Rapport sur l’étude de cas ou devoir

Séance 12: Etude thermodynamique de la progression d’une fissure:

taux de relaxation d’énergie 

Hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture, ténacité, loi de Paris, limite d’endurance. 

Rapport sur l’étude de cas

Séance 13: Etude de cas de structures fissurées

Séance 10: Entrainement à l’examen final
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Les quatre échelles de la plasticité 
Echelle atomique
Défaut linéaire dans l ’empilement

Echelle de la dislocation

Milieu continu élastique, ligne en tension dans un champ de forces

Echelle du cristal
Milieu continu, glissements plastiques sur les plans du cristal

Echelle du polycristal
Milieu continu élastoplastique

Loi de comportement « macro »
En HPP
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Elasticité

Plasticité

Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal



p el

pel 
E

el 
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

Domaine d’élasticité initial

Domaine d’élasticité actuel

L’évolution du domaine d’élasticité

est appelé écrouissage
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

Domaine d’élasticité actuel

Centre      du domaine 

d’élasticité actuel

X

Taille      du domaine 

d’élasticité actuel

R

et      sont fonctions 

de l’histoire

X R

 t

p

On note     

t

p dtp
0



On admet généralement

  pp p,HX  

  pp,hR p  

RX:Del 

   ttp p 
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

RX Si                            0 p

RX Si                            

0 p

0 p0

0

RX Si                            

0 p

0 p0

0
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal
el

D
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elDSi                            

elD
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Domaine d’élasticité actuel
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

RX Si                            0 p

RX  

  pp p,HX  

   p,hp,H pp

p









    ppp p,hpp,hR  
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

RX Si                            0 p

RX  

  pp p,HX  

    ppp p,hpp,hR  

   p,hp,H pp

p
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

RX Si                            0 p

Récapitulatif

pel 
E

el 


RX Si                            

0 p

   p,hp,H pp

p
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

Caractéristiques du matériau

EModule d’Young

X initial  0X

R initial  0R

Module d’écrouissage cinématique  p,H p

Module d’écrouissage isotrope  p,h p

Conditions initiales

p initial  0p
Souvent

=0

=0

Alors on peut se donner

 pX 

 pR

et
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

Caractéristiques du matériau

EModule d’Young

Module d’écrouissage cinématique  p,H p

Module d’écrouissage isotrope  p,h p

=0

=0

Plasticité parfaite
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

RX Si                            0 p

pel 
E

el 


RX Si                            

0 p

elD

p n




0
 elD

n

0
 elD

n

Plasticité parfaite

0 indéterminé
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

Caractéristiques du matériau

EModule d’Young

Conditions initiales

p initial  0p =0

Ecrouissage cinématique   pp E
X 

10

Ecrouissage isotrope    p
E

pR 101
1000



Exercice: Etudier l’évolution des déformations longitudinales dans 

un barreau métallique soumis au chargement de traction compression

simple uniaxial suivant à partir de t=0:

 tsin
E


500
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

Éléments de solution

Première phase: Comportement élastique

0 p

E




1000
0

E
: 

01  p








 


10001000
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E
,

E
Del

01 X
1000

1

E
R 01 p

Etat final:
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

  pp E
X 

10
   p

E
pR 101

1000


Éléments de solution

Deuxième phase: Comportement plastique en traction
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

Éléments de solution

Troisième phase:
11000

2

500

EE
:


 Comportement élastique
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

  pp E
X 
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 pE

p
E

pR 10
11

13

1000
101

1000

Éléments de solution

Quatrième phase:
Comportement plastique 

en compression
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

Éléments de solution

Cinquième phase:
121000
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

  pp E
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Essai de traction compression simple (uniaxial) sur un métal

Travail à faire

Simuler 4 cycles de chargement (16 ou 17 phases) et tracer la courbe  

Commenter


